Tabla Suplementaria 1. Variedades de Vulcanitas (Vc) y Calidad para la Talla
	Vc
	Fractura
	Cristalinidad y tamaño de grano
	Homogeneidad
	Tenacidad
	Calidad 

	Vc 1
	Concoidal con microfenocristales sobresalientes
	Hialocristalina, microlítica, microporfídica
	Media
	Media
	Buena

	Vc 2
	Concoidal con microfenocristales sobresalientes
	Hialocristalina, microlítica, microporfídica
	Media
	Baja
	Buena

	Vc 4
	Concoidal irregular
	Hialocristalina, microlítica, microporfídica
	Media
	Media
	Buena

	Vc 5
	Concoidal
	Hialocristalina, microlítica
	Alta
	Baja
	Excelente

	Vc 7
	Concoidal
	Hialocristalina, microlítica
	Alta
	Baja
	Excelente


Nota: Tabla tomada y modificada de Toselli (1998)
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