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[bookmark: OLE_LINK3]Fig. S1 Nitrogen adsorptionedesorption isotherm of TiO2 NP/NR and TiO2 NP powders scraped from photoanodes.
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Fig. S2 Pore-size distribution curves of TiO2 NP/NR and TiO2 NP powders scraped from photoanodes
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[bookmark: OLE_LINK2]Fig. S3 PL spectra of TiO2 NR, TiO2 NP/NR and TiO2 NP.
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