Supplementary material

X-ray powder diffraction data of LaNi0.5Ti0.45Co0.05O3, LaNi0.45Co0.05Ti0.5O3 and LaNi0.5Ti0.5O3 perovskites
Mariana M. V. M. Souza1, Alex Maza2, Pablo V. Tuza2*
1 Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Centro de Tecnologia, Bloco E, Sala 206, CEP 21941-909, Rio de Janeiro/RJ, Brazil

2 Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE sede Latacunga, Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Carrera de Petroquímica, Campus Académico General Guillermo Rodríguez Lara, Belisario Quevedo, Postal Code 050150 Latacunga/Cotopaxi, Ecuador

*Corresponding author (Tel: +593-32810206 ex 4303, Email: pvtuza@espe.edu.ec)

[image: image1.png]HV ‘ WD ‘ mag O |spot| det | HFW 1um

20.00kV[10.0 mm|120000x | 1.5 |ETD|2.49 um Quanta FEG 450 CENANO




Figure S1. FEG-SEM image of LaNi0.5Ti0.5O3. 


