[bookmark: _GoBack]Tabla Suplementaria 3. Características y procedencia de los artefactos metálicos de base cobre del sitio Punta de la Peña 9.

	Artefacto
	Clase
	Composición  promediada (%w)
	Descripción
	Procedenciaa
	Contexto
	Cronología
	Referencia

	[bookmark: _Hlk73108427]199.PP9I-E3

	Cincel/espátula


	Cu (96,05)
As (3,64) 
Ag (0,31)
	Dimensiones: 3,68 cm de largo máximo, 0,80 a 0,19 cm de ancho, 0,50 mm de espesor
Peso: 0,60 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3 vano



	Depósito ritual de objetos en clausura del vano de entrada al recinto E3.
	Post 1430±60 a 1290±70 aP
	Babot et al. 2006

	[bookmark: _Hlk73108868]1093.PP9I-E3 

	Fragmento de lámina espeso con borde curvo y redondeado
	Cu (91,23)
As (7,01)
Pb (1,77)
	Dimensiones: 0,80 cm de largo máximo, 0,60 cm de ancho, 0,80 mm de espesor
Peso: 0,083 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3 vano

	Depósito ritual de objetos en clausura del vano de entrada al recinto E3.
	Post 1430±60 a 1290±70 aP
	Babot et al. 2006

	39.PP9I-E3
	Fragmento de lámina
	Cu (99,39)
As (0,55)
Fe (0,09)
	Dimensiones: 0,49 cm de largo máximo, 0,44 cm de ancho, 1,07 mm de espesor
Peso: menor a 0,1 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3
nivel 1
	Rellenos posteriores al abandono del recinto E3. Contra derrumbes del muro perimetral en sector SE adyacente a depósito ritual en rellenos del muro. Posterior al momento de ocupación V
	Post 1180±70 a 1070±60 aP
	Babot et al. 2006

	[bookmark: _Hlk73108321]219.PP9I-E3
	Aguja/punzón

	Cu (93,93)
As (5,62)
Zn (0,44)
	Dimensiones: 1,06 cm de largo máximo, 0,65 cm de ancho, 1,05 mm de espesor
Peso: menor a 0,1 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3
nivel 2(1)
	Espacio residencial interior recinto E3 contra derrumbes del muro perimetral en sector SO.
	1180±70 aP
	Babot et al. 2006

	[bookmark: _Hlk73108459]242.PP9I-E3
	Fragmento de lámina
	Cu (80)
As (19,99)

	Dimensiones: 1,01 cm de largo máximo, 0,67 cm de ancho, 1,03 mm de espesor
Peso: menor a 0,1 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3
nivel 2(1)
	Espacio residencial interior recinto E3 contra derrumbes del muro perimetral en sector SO.
	1180±70 aP
	Babot et al. 2006

	265.PP9I-E3 

	Fragmento de lámina

	Cu (95,02)
As (4,62)
Ag (0,22)
Pb (0,11)
S (0,02)
	Dimensiones: 1,16 cm de largo máximo, 0,80 cm de ancho. 0,60 mm de espesor
Peso: menor a 0,10 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3
nivel 2(1) 
	Espacio residencial interior recinto E3 contra derrumbes del muro perimetral en sector S adyacente a depósito ritual fundacional en rellenos del muro (posible migración desde el DIO fundacional).
	1180±70 aP
	Babot et al. 2006

	[bookmark: _Hlk73108347]274.PP9I-E3 

	Fragmento de lámina

	Cu (95,13)
As (4,87)

	Dimensiones: 0,57 cm de largo máximo, 0,50 cm de ancho, 0,75 mm de espesor
Peso: menor a 0,10 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 3
nivel 2(1)
	Espacio residencial interior recinto E3 contra derrumbes del muro perimetral en sector SO.
	1180±70 aP
	Babot et al. 2006

	[bookmark: _Hlk73109282]166.PP9I-DIO
	Cincel
	Cu (70,48)
Pb (22,42)
As (4,59)
Bi (1,4)
Ag (1,19)
	Dimensiones: 7,17 cm de largo máximo, 0,49 cm de ancho, 3,83 mm de espesor
Peso: 6,4 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	DIO 
en muro de Estructura 3
	Depósito ritual de objetos en rellenos de muro perimetral de E3.
	Entre 1465±29 y 1070±60 aP
	Babot et al. 2006; Urquiza y Babot 2018

	[bookmark: _Hlk73109322]367.PP9I-DIO 

	Placa subcircular  con dos orificios, pendiente/ornamento

	Cu (68,93)
Pb (23,44)
As (6,92)
Sb (0,71)
	Dimensiones: 1,75 cm de largo máximo, 1,59 cm de ancho, 0,88 mm de espesor. Orificios de 0,50 mm
Peso: 1,00 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	DIO 
en muro de Estructura 3
	Depósito ritual de objetos en rellenos de muro perimetral de E3 en sector NO.
	Entre 1465±29 y 1070±60 aP
	Babot et al. 2006; Urquiza y Babot 2018

	[bookmark: _Hlk73109461]2037.PP9I-DIO
	Fragmento de lámina de borde redondeado y curvo (posible fragmento de valva de pinza)
	Cu (87,8)
Pb (7,99)
As (4,21)
	Dimensiones: 1,08 cm de largo máximo, 0,68 cm de ancho máximo y 0,40 cm de mínimo, 0,40 mm de espesor
Peso: 0,13 g
Estado: una superficie oxidada de color verdoso y una con sedimento fino adherido
	DIO
en intermuro Estructura 3/Estructura Funeraria 1 
	Depósito ritual de objetos en intermuro de E3 y estructura funeraria EF1.
	Entre 1465±29 y 1070±60 aP
	Babot et al. 2009; Urquiza y Babot 2018

	[bookmark: _Hlk73109433]414.PP9I-DIO 
	Fragmentos de la mitad de pinza de valva circular

	Cu (71,37)
Pb (22,51)
As (5,95)
Ag (0,17)
	Dimensiones: 2,94 cm de largo máximo, 2,60 cm de ancho, 1,00 a 0,50 mm de espesor
Peso: 1,10g
Estado: una superficie oxidada de color verdoso y una con sedimento fino adherido
	DIO
en intermuro Estructura 3/Estructura Funeraria 1
	Depósito ritual de objetos en rellenos del intermuro de E3 y estructura funeraria EF1.
	Entre 1430±60 y 1070±60 aP
	Babot et al. 2006, 2009; Urquiza y Babot 2018

	[bookmark: _Hlk73109967]381.PP9I-E4
	4 Fragmentos de lámina
	Cu (99,09)
S (0,91)
	Dimensiones: menores a 0,5 cm de largo, 0,4 cm de ancho, 0,5 a 2,2 mm de espesor
Peso: menor a 0,1 g (incluso en conjunto)
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura Funeraria 4
nivel 3
	Contexto funerario, enterratorio múltiple
	Entre 1388±45 y 
1288±40 aP
	Gonzalez Baroni 2013

	[bookmark: _Hlk73109801]140.PP9I-E5
	Fragmento de lámina

	Cu (95,67)
Ni (1,96)
As (1,61)
Sn (0,75)
	Dimensiones: 0,67 cm de largo máximo, 0,61 cm de ancho, 0,45 mm de espesor
Peso: menor a 0,1 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 5
nivel 2
	Manipulación de alimentos e instrumental lítico, con presencia de posibles partes humanas.
	1250±70 aP
	Gonzalez Baroni 2013

	29.PP9I-E5/E1
	Fragmento de brazalete grabado con trazo quebrado en zigzag
	Cu (97,20)
As (2,80)
	Dimensiones: 3,67 cm de largo máximo, 0,93 cm de ancho, 1,50 mm de espesor
Peso: 2,90 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	DIO 
en intermuro de Estructura 5/Estructura 1
	Depósito ritual de objetos en rellenos del intermuro de E5 y estructura funeraria EF1
	ca. 1465-  1070 aP
	Gonzalez Baroni 2013

	1.PP9I-E9
	Aguja
	Cu (99,45)
As (0,41)
Ag (0,13)
	Dimensiones: 6,16 cm de largo máximo, 0,25 cm de ancho, 1,95 mm de espesor
Peso: 1,1 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 9
	Depósito de residuos potencialmente asociado a celebraciones
	1277±47 aP o posterior
	Este trabajo

	[bookmark: _Hlk73108822]104.PP9I-E10/R
	Fragmento de brazalete grabado con trazo quebrado en zigzag
	Cu (95,38)
As (3,25)
Bi (0,57)
Ag (0,49)
Pb (0,31)
	Dimensiones: 1,11 cm de largo máximo, 0,88 cm de ancho, 1,03 mm de espesor
Peso: 0,7 g
Estado: superficie con pátina oscura y ciertas adherencias color verdoso
	Intermuro de Estructura 10 y reparo bajo bloque (R)
	Depósito ritual de objetos bajo bloque con arte rupestre adyacente al recinto E10
	ca. 1465-1070 aP
	Este trabajo

	[bookmark: _Hlk73109925]72.PP9I-E10
	Fragmento no laminar
	Cu (99,6)
Fe (0,4)
	Dimensiones: 0,75 cm de largo máximo, 0,53 cm de ancho, 2,77 mm de espesor
Peso: menor a 0,1 g
Estado: superficies oxidadas de color verdoso
	Estructura 10
superficie
	Recinto con ocupación inespecífica
	ca. 1465-1070 aP
	Este trabajo


Nota: aDIO = Depósito intencional de objetos.
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